Czech

TUV SUD CZECH
Kutnohorska 221

500 04 Hradec Kralové
Ceska republika

INSPEKCNi ZPRAVA

evidenéni éislo 09.235.107
vydana dle CSN EN ISO/IEC 17020

Ucel inspekce: posouzeni zdravotni nezavadnosti vyrobku pfichazejiciho do styku
s potravinami a pokrmy

Zakaznik: VUHZ a.s., Dobra 240, 739 51 Dobra
. 1C0: 27768953
Objednavka €. ze dne: 409-160206 ze dne 2016-09-29

Zakazka TUV SUD Czech s.r.o.: 5401607795

Posuzované zarizeni

Nazev: Povlak TiN

Slozeni: Povlak TiN

Vyrobce: VUHZ a.s., Dobra 240, 739 51 Dobra, tel.: 558 601 111,
' fax: 558 601 211, e-mail: vuhz@vuhz.cz

Ucel pouziti: Vyrobek pfichazejici do styku s potravinami a pokrmy

F 540-003-2 (2011-01-01) (09.235.107) strana1z3



Inspekéni zprava ev. ¢.: 09.235.107

Jako specifikaci pro posouzeni shody byly pouzity nésledujici'normy a predpisy:

Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1935/2004, zakon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané
vefejného zdravi, vyhlaska MZ CR &.38/2001 Sb. v platném znéni o hygienickych pozadavcich na
vyrobky urcené pro styk s potravinami a pokrmy.

a tato predlozena dokumentace:

Protokol o zkousce ¢. 118907/2016 vyhotoveny Zdravotnim Ustavem se sidlem v Usti nad Labem
— Centrum hygienickych laboratofi — Zku$ebni laborator &. 1388 akreditovana CIA.

Provedené ukony

Testovani vyrobku bylo provedeno analyzou specifikovanou v Protokolu &. 118907/2016. \VVzorek
byl vySetfen v souladu s pozadavky vyhlasky MZ CR ¢.38/2001. Ve vyluhu byl stanoven obsah
formaldehydu, PAA, ftalatu, fenoll a styrenu. Byla provedena analyza sloZeni kovu metodou
scanovaci elektronové mikroskopie, vzorek byl senzoricky posouzen.

Pouzité kontrolni, méfici a zku$ebni zafizeni

Pouzito zkuSebni zafizeni subdodavatele, viz protokol o zkousce ¢. 118907/2016

Na zakladé provedené inspekce podavame nasledujici inspekéni

zaver:

Viyrobek ,Povlak TiN“ vyhovuje poZadavkim Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &.
1935/2004, zakona ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu, ve znéni nasledujicich pfedpist a vyhlasky MZ CR &. 38/2001 Sb. o
hygienickych poZadavcich na vyrobky uréené pro styk s potravinami a pokrmy, v platném znéni.
Vyrobek neovliviiuje senzorické vlastnosti modelovych potravin, v ostatnich ukazatelich
vyrobek vyhovél pozadavkim citované vyhlasky.

Pfilohy:

Priloha €.1: Protokol o zkousce ¢. 118907/2016 vyhotoveny Zdravotnim Ustavem se sidlem v Usti
nad Labem — Centrum hygienickych laboratofi — Zkusebni laborator &. 1388 akreditovana CIA.
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Inspekéni zprava ev. €.: 09.235.107

Vyse uvedeny inspekEni zavér plati za téchto podminek:

Vyrobek bude pouzivan v takovém provedeni a s takovymi_.komeonenty, které byly predmétem
posouzeni. VSechny zmény na vyrobku budou oznameny TUV SUD Czech s.r.o., aby mohlo byt
rozhodnuto o vlivu na dalsi platnost inspekéni zpravy.

Vysledky inspekce podané v této inspekcni zpravé se vztahuji pouze k posuzovanému vyrobku.
Inspekcni zpravu nelze bez souhlasu TUV SUD Czech s.r.o. a zakaznika reprodukovat jinak nez
veelku.

Na zakladé této inspekéni zpravy nebyl vydan Inspekéni certifikat.

v Hradci Kralové, dne 2016-12-06

inspektor TUV SUD Czech s.r.o.: Ing. Radek Dolej§

vedouci kancelafe TUV SUD Czech s.r.o.: Ing. Roman Pragek, Ph.D. .

fr” ¢ /(’/// £14
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_ Zdravotni Gstav se sidlem v Usti nad Labem

Centrum hygienickych laboratofi
Moskevska 15, 400 01 Usti nad Labem

Zkusebni laboratof ¢.1388 akreditovana CIA

podle CSN EN ISO/IEC 17026:2005
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Protokol o zkousce ¢. 118907/2016
Kontaktni materialy
Zakaznik: TUV SUD Czech s.r.o.

Kutnohorska 221
500 04 Hradec Kralové 4

Vzorek / vzorky Cislo

Objednavka &islo
Misto odbéru

Nazev vzorku
Vyrobce / dovozce
Matrice

Odbér proved|
Zpusob odbéru

Typ odbéru

Uéel odbéru

Datum pfijmu

Analyzy zahajeny dne
|_Analyzy ukonéeny dne

: 118907/2016

: 09.158.055

: misto odbéru neuvedeno
: Povlak TiN
: VUHZ a.s., Dobra 240, 739 51 Dobra

: material a vyrobky pro styk s potravinami
: zakaznik

: odbér zakaznikem

: odbér vzorku(l) zakaznikem
: informace

: 26.10.2016 7:55

: 26.10.2016

:'21.11.2016

i

Rozsah udélené akreditace:

Chemicke, fyzikalni, mikrobiologické, senzorické analyzy vod, potravin, lihovin, peloidu, biologickych materiall, odpadu, azbestu,
ovzdudi. Odbéry. Analyzy vyluhl pevnych material, stérd, interiérd vozidel. Testy toxicity. Meéfeni faktoru prostfedi, kontrola
sterilizatori a dezinfekénich prostiedku. PIny rozsah je uveden v piiloze platného akreditatniho osvédceni vydaneho CIA pro

zkusebni laborator ¢.1388.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely. Vysledky se tykaji pouze vzorkd, které byly
pfedmétem zkou§eni. Laboratof na pozadani poskytne udaje o pouzitych metodach a souvisejicich predpisech.

/9 Oi N f. ~““\\

Schvali  : Homola Petr Ing. /-f oV Ustng I N\
zastupce vedouciho laboratorniho servisu pracovisté P1 / QQ'Q (9;’{;7
Zpracovalo @ Pracovisté P1 Jana Cerného 361, 503 41 Hradec Kralové CENTRUM 3 <\
tel - 405 808 071, fax: 495 211 122 www.zuusti.cz HYGIENICKYCH LABORATOR!
w  AZLE1388
Datum vystaveni protokolu: 22.11.2016 G o
: 0’4»50 @ -.cﬁé\b
Oonator gkred™ -

Protokol vyhotovil: Jankovska Iva Ing.
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M; www.zuusti.cz Protokol 0 zkousce €. 118907/2016
! _ Datum tisku: 22.11.2016

Vzorek gislo : 118907/2016

Misto odbéru : misto odbéru neuvedeno

Popis mista odbéru : misto odbéru neuvedeno

Nazev vzorku . Povlak TiN

Matrice . material a vyrobky pro styk s potravinami

VQsledky zkousek - chemicka vysetreni - |

_Ukazatel | _Hodnota Jednotka | Nejistota | Limit Ident. zkousky - Prac.| Akr.|
formaldehyd <0,008000 mg/dm? SOP 609 P1 A |
| primarni aromatické | <0,001000 mg/dm? SOP 603 P1 A
aminy
suma ester( <0,02 mg/dm? SOPX 313 éast A P1 | A
kyseliny ftalové |
styren | <0,0005 mg/dm? SOP 344 éast A P1 A
fenoly (fenolovy <0,0025 mg/dm? SOP 046 P1 A
|index)

Vysledky zkousek - chemicka vysetieni

_ Ukazatel Hodnota . Jednotka | Nejistota | Limit Ident, zkousky | prac) Ak
| N - dusik 28,1 | %hm. | 1% SOP 405.01 I B - A
Ti - tittan | 718 | %hm. L% | SOP 405.01 Pt | A |
Poznamka k analyze : vzorek byl pfed analyzou omyt teplou vodou se saponatem oplach demi vodou

fenoly - vyluh destilovana voda 100°C 1 hodina

PAA, formaldehyd, ftalaty, styren - vyluh 50 % ethanol 60°C 1 hodina
vyluhovaci pomér 192 cm2:192 ml

PAA, formaldehyd analyzovany spektrofotometricky

SEM/EDX je povrchové citliva metoda. Vysledky analyzy se tykaji pouze povrchové vrstvy vzorku a
nereprezentuji celkové slozeni vzorku (v pfipadé povrchové tpravy).

Popis metody : SOP 405.01: Metoda scanovaci elektronové mikroskopie - SEM. Mikroskop TESCAN Vega 3 (Tescan a.
s., Brno) se zafizenim pro rentgenovou mikroanalyzu (EDX, Bruker GmBH, D). Software Tescan
Particle Basic.

Metody v sloupci Akr.: A - akreditovana zkouska

Vysvétlivky a zkratky: <-pod mezi stanovitelnosti pouzité metody, SOP - standardni operaéni postup, Akr. - akreditace
ZU - Zdrav.ustav se sidlem v Usti nad Labem, S - subdodavka, Z- proved| zakaznik - provozovatel

Zkratky hodnot a jednotek: KTJ - kolonie tvofici jednotka, ZF(n) - jednotka zakalu nefelometricky

Nejistota méieni: Uveden2 nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovéni a nevztahuje se na vysledky pod mezi stanovitelnosti.
Vysledky zkouSek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozsifena nejistota s koeficientem rozsifeni k=2, coz pro
normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti 95%. Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méfeni vyjadfena jako 95 %
konfidenéni meze (intervalu spolehlivosti) vyjadfujici variabilitu Poissonova rozdéleni.

Opravnéni laboratore:

Laboratof je zpUsobila aktualizovat normativni dokumenty identifikujici zkusebni postupy. Laboratof ma pfiznan flexibilni rozsah
akreditace. Laboratof muze modifikovat své metody zkouseni, rozsifovat rozsah zkousenych parametru a/nebo aplikovat zkousku na
jiny predmét akreditace za predpokladu, Ze princip méfeni zustava zachovan.

Prehled zkusebnich metod:

SOP 046 (CSN ISO 6439)

SOP 124 (CSN 1SO 5492, CSN ISO 3972, CSN 1SO 8586-2, CSN 1SO 8588, CSN IS0 8587, CSN 1SO 110386, ESN 1SO 8589)
SOPX 313 Cast A (Janda, Hriviiak, Dlessler, Plyn. Chrom. v anal. vad, VSCHT Pardubice, 1993)

SOP 344 cast A (CSN EN ISO 10301, CSN EN ISO 15680)

SOP 405.01 (VDI 3866 Part 5, P. Echlin: Handbook of Sample Prep. SEM/X-Ray, Springer, 2009}

SOP 603 (BfR:Emphfehlungen XXI,BII)

SOP 609 (C‘SN EN ISO 14184-1, PV 3925)
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M} www.zuusti.cz Protokol o zkoudce ¢. 118907/2016
i

Datum tisku: 22.11.2016

Zaznam a zavér senzorické analyzy k vyrobku : 118907/2016

Akreditova metoda: SOP 124 (CSN EN ISO 5492, CSN 1SO 3972, CSN EN 1SO 8586-2, CSN ISO 8588,
CSN 1SO 8587, CSN ISO 11036, CSN ISO 8589)

Postup provedeni: Vyrobek byl pfed testovanim omyt teplou vodou s pfidavkem saponatu, fadné oplachnut a
osusen. Nasledne byl ponechan ve styku s modelovymi potravinami za podminek odpovidajicich
pouziti.
Simulant €. 1 byl ohfat na 100°C a byl ponechan chladnout ve styku s vyrobkem po dobu 1 hodiny
pfi laboratorni teploté. Zkouska byla opakovana 3 x(1. - 3. vyluh).

Simulant ¢.1: neperliva voda

1) Senzorické posuzovani pomoci modelovych vzork(

Ukazatel 1. vyluh 2. wluh 3. wyluh
Barva Simulant &.1 1 1 1
Chut Simulant &.1 1 1 1
Pach Simulant &.1 1 1 1
Zakal Simulant &.1 1 1 1

Hodnoceni - zavér:
Postup vyhodnoceni zkousky je dan metodickym pfedpisem AHEM 13/1982.
Pramér hodnoceni: <1.8 neovlivni senzorické vlastnosti potravin

1,9 - 2,3 moZnost vyvolani malych zmén senzorickych vlastnosti potravin
>2.4 nepfiznivé ovlivni senzorické vlastnosti potravin

2) Senzorické posuzovani vzhledu povrchu a vyrobku:
Vyrobek pfed pouzitim: bez zjevnych zavad a zmén
Vyrobek po pouziti: bez zjevnych zavad a zmén

Misto provedeni zkousky (P, Prac. - pracovi$té) :
Pracovisté P1 Jana Cerného 361, 503 41 Hradec Kralové

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkousce
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{ www.zuusti.cz Protokol o zkoudce ¢. 118907/2016
Datum tisku: 22.11.2016
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